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DentoTemp Temporary Cement
Ciment de scellement provisoire à base de polymère uréthane-acrylique, sans eugénol. 
Formulé spécialement pour le scellement des éléments prothétiques sur implants.
INDICATIONS :
• Scellement provisoire sur dents naturelles non reconstituées (composite, inlay-core).
POUR LES DENTS RECONSTITUEES, UTILISER Provitemp.
• Scellement provisoire pour les éléments esthétiques comme les facettes ou les onlays.
• Scellement dé�nitif des couronnes et des bridges sur implants avec possibilité de 
déposer les restaurations.
PROPRIÉTÉS :
• DentoTemp est un ciment de scellement provisoire sans eugénol, sans oxyde de zinc et 
sans huiles essentielles a�n de permettre un nettoyage facilité et une absence d'interfé-
rence lors du collage �nal et permanent de la pièce prothétique. La polymérisation 
s'e�ectue en deux étapes pour un nettoyage plus rapide et plus simple sans nuire au 
temps de travail ou à la performance. 
• DentoTemp est idéal pour le scellement permanent des couronnes sur implants. Il assure 
un scellement facile et une haute rétention, tout en conservant la possibilité de déposer 
les restaurations si nécessaire. 
• La faible solubilité dans les �uides buccaux et la prise rapide se traduisent par un taux de 
rétention élevé. 
• Il présente une excellente stabilité en bouche et une très bonne résistance mécanique.
• Aucun goût et aucune odeur pour un meilleur confort du patient.
MODE D'EMPLOI :
Mélange du DentoTemp Manuel :
1) Mettre des doses équivalentes de base et de catalyseur sur le bloc de mélange.
2) Les mélanger minutieusement avec une spatule pendant 20 à 30 secondes.
Scellement des prothèses �xées provisoires :
Avant le scellement, véri�er l'ajustement, l'occlusion, les contacts proximaux et réaliser 
toutes les procédures de �nition. 1) Sécher et isoler les surfaces préparées. Un séchage 
absolu n'est pas nécessaire mais toute contamination salivaire doit être évitée. 2) 
S'assurer que l'intrados de la couronne temporaire est propre et sec. Appliquer le ciment 
mélangé directement dans la couronne temporaire. Temps de travail : 45 - 60 secondes. 3) 
Placer immédiatement la couronne temporaire, la tenir en place ou faire mordre 
doucement le patient sur un rouleau de coton jusqu'à la prise initiale (2 - 2,5 minutes). La 
prise initiale est caractérisée par une phase caoutchouteuse distincte durant laquelle les 
excédents de ciment peuvent être facilement enlevés en utilisant une sonde. 4) Prendre 
soin de passer une sonde par l'embrassure interproximale pour éliminer les excès de 
ciment dans ces zones. 5) Le temps de prise en bouche est d'environ 4-5 minutes, selon 
les conditions.
Scellement dé�nitif des couronnes dé�nitives sur implants :
Le procédé de scellement pour une couronne dé�nitive sur implant métallique ou 
métalo-céramique sur une butée implantaire est identique au scellement d'une couronne 
temporaire. Il n'est pas conseillé d'utiliser un agent de mordançage du titane sur les piliers 
avant le scellement. Si la dépose de la couronne est nécessaire, un coup doux avec un 
arrache-couronne devrait être su�sant.
PRÉCAUTIONS :
Quoique rares, certains individus peuvent être sensibles à ce produit. En cas de réaction 
allergique, cesser l'utilisation du produit et le retirer de la bouche du patient et référer 
celui-ci à un médecin. Embouts à usage unique.
COMPOSITION :
• Bis-GMA  
• HEMA
• TEGDMA
• Silice - Autres
STOCKAGE :
• Garder au froid.* (température inférieure à 24°C) 
* si la seringue est réfrigérée, elle doit atteindre la température ambiante avant d'être 
utilisée.
• Uniquement pour l'usage dentaire.

DentoTemp Temporary Cement
Temporary sealing cement with urethane-acrylic polymer base, free of eugenol. 
Specially formulated for sealing of prosthetic elements on implants.
INDICATIONS:
• Temporary sealing on natural, non-reconstituted teeth (composite, core).
FOR RECONSTITUTED TEETH, USE Provitemp.
• Temporary sealing for cosmetic elements such as veneers or onlays.
• Permanent sealing for crowns and bridges on implants with possibility of removing 
restorations.
PROPERTIES:
• DentoTemp is a temporary sealing cement free of eugenol, zinc oxide and essential oils, 
which allows ease of cleaning and prevents interference during the �nal and permanent 
adhesion of the prosthetic part. Polymerisation is carried out in two stages to allow faster, 
simpler cleaning, without interfering with work time or compromising performance. 
• DentoTemp is ideal for permanent sealing of crowns on implants. It provides an easy seal 
and a high level of retention, while keeping open the possibility of removing restorations, 
if necessary. 
• Low levels of solubility in mouth �uids, and rapid setting, mean a high rate of retention. 
• Excellent stability is provided in the mouth, with a very good mechanical resistance.
• No taste and no smell mean more comfort for the patient.
INSTRUCTIONS:
Mixing of DentoTemp manually:
1) Apply equivalent measures of base and catalyst to the mixing block.
2) Mix them thoroughly with a spatula for 20-30 seconds.
Sealing of the temporary �xed prostheses:
Before sealing, check the adjustment, occlusion and proximal contact points, and carry 
out all the �nishing procedures. 1) Dry and isolate the prepared surfaces. Absolute drying 
is not essential, but contamination with saliva must be avoided. 2) Ensure that the 
intrados of the temporary crown is clean and dry. Apply the cement mixture directly into 
the temporary crown. Working time: 45-60 seconds. 3) Put the temporary crown into 
position immediately, hold it in place or have the patient bite gently on a cotton roll until 
initial setting occurs (2-2½ minutes). Initial setting is characterised by a distinct rubbery 
phase during which the excess cement can be easily removed using a probe. 4) Take care 
to pass the probe through the inter-proximal embrasure to remove excess cement from 
these areas. 5) Setting time within the mouth is about 4-5 minutes, depending on 
conditions.
Permanent sealing of permanent crowns on implants:
The sealing procedure for a permanent crown on a metallic or metal-ceramic implant on 
an implant abutment is identical to the sealing of a temporary crown. It is not advisable to 
use a titanium etching agent on the pillars before sealing occurs. If the crown has to be 
removed, a gentle tap with a hard ring should be su�cient.
PRECAUTIONS:
Although this is rare, some patients may be sensitive to this product. If an allergic reaction 
occurs, stop using the product, remove it from the patient's mouth and refer the patient 
to a doctor. Single use tips.
COMPOSITION:
• Bis-GMA  
• HEMA
• TEGDMA
• Silicon - Other Substances
STORAGE:
• Keep cool.* (temperature below 24°C) 
* If the syringe is refrigerated, it must reach room temperature before being used.
• For dental use only.

DentoTemp Temporary Cement
Cemento provisional a base de poliuretano acrílico sin eugenol. Especialmente 
formulado para obturar elementos protésicos implantosoportados.
INDICACIONES:
• Cemento provisional para dientes naturales no reconstruidos (composite, falso muñón).
PARA PIEZAS RECONSTRUIDAS, UTILICE Provitemp.
• Cemento provisional para elementos estéticos, como las carillas o los onlays.
• Cemento de�nitivo para coronas y puentes implantosoportados con la posibilidad de 
retirar las restauraciones.
PROPIEDADES:
• DentoTemp es un cemento provisional sin eugenol, sin óxido de cinc y sin aceites 
esenciales, lo cual facilita la limpieza y evita las interferencias en el momento de pegar 
permanentemente la prótesis. La polimerización se lleva a cabo en dos etapas, con lo cual 
se consigue una limpieza más rápida y sencilla sin afectar al tiempo de trabajo ni al 
rendimiento. 
• DentoTemp es ideal para la cementación permanente de coronas implantosoportadas. 
Garantiza un cementado fácil y una elevada retención, a la vez que mantiene la 
posibilidad de retirar las restauraciones si es necesario. 
• La baja solubilidad en los �uidos orales y el fraguado rápido proporcionan un alto nivel 
de retención. 
• Ofrece una excelente estabilidad en boca y muy buena resistencia mecánica.
• Es insípido e inodoro, para proporcionar una mayor comodidad al paciente.
INSTRUCCIONES DE USO:
Mezcla del DentoTemp Manual:
1) Coloque en el bloque de mezcla la base y el catalizador en proporciones iguales.
2) Mézclelos bien con una espátula durante 20 o 30 segundos.
Cementado de prótesis �jas provisionales:
Antes de cementar, compruebe el ajuste, la oclusión y los puntos de contacto proximales, 
y realice todos los procedimientos de acabado. 1) Seque y aísle las super�cies preparadas. 
No es necesario que estén secas del todo, pero debe evitarse cualquier contacto con la 
saliva. 2) Asegúrese de que el intradós de la corona provisional esté limpio y seco. Aplique 
el cemento mezclado directamente en la corona provisional. Tiempo de trabajo: 45 - 60 
segundos. 3) Coloque inmediatamente la corona provisional, manténgala en su lugar o 
indique al paciente que muerda suavemente un rollo de algodón hasta que se produzca 
el fraguado inicial (entre 2 minutos y 2 minutos y medio). El fraguado inicial se caracteriza 
por una fase gomosa característica durante la cual el exceso de cemento puede eliminarse 
fácilmente por medio de una sonda. 4) Asegúrese de pasar una sonda por el espacio 
interdental para eliminar el exceso de cemento en estas zonas. 5) El tiempo de fraguado 
en la boca es de unos 4-5 minutos, dependiendo de las condiciones.
Cementado de�nitivo de coronas de�nitivas implantosoportadas:
El proceso de cementación para una corona de�nitiva implantosoportada metálica o 
metalocerámica sobre pilar es idéntico a la cementación de una corona provisional. No es 
recomendable utilizar un agente de grabado sobre pilares de titanio antes de la cementa-
ción. Si fuera necesario retirar la corona, un golpe suave con un arrancacoronas sería 
su�ciente.
PRECAUCIONES:
Aunque es poco frecuente, algunas personas pueden experimentar sensibilidad a este 
producto. En caso de reacción alérgica, suspenda el uso del producto, retírelo de la boca 
del paciente y remita al paciente a un médico. Puntas de uso único.
COMPOSICIÓN:
• Bis-GMA  
• HEMA
• TEGDMA
• Sílice - Otros
ALMACENAMIENTO:
• Conservar en frío.* (temperatura inferior a 24 °C) 
* Si la jeringa está refrigerada, debe esperar hasta que esté a temperatura ambiente antes 
de usarla.
• Solo para uso dental.
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DentoTemp Temporary Cement
Ciment de scellement provisoire à base de polymère uréthane-acrylique, sans eugénol. 
Formulé spécialement pour le scellement des éléments prothétiques sur implants.
INDICATIONS :
• Scellement provisoire sur dents naturelles non reconstituées (composite, inlay-core).
POUR LES DENTS RECONSTITUEES, UTILISER Provitemp.
• Scellement provisoire pour les éléments esthétiques comme les facettes ou les onlays.
• Scellement dé�nitif des couronnes et des bridges sur implants avec possibilité de 
déposer les restaurations.
PROPRIÉTÉS :
• DentoTemp est un ciment de scellement provisoire sans eugénol, sans oxyde de zinc et 
sans huiles essentielles a�n de permettre un nettoyage facilité et une absence d'interfé-
rence lors du collage �nal et permanent de la pièce prothétique. La polymérisation 
s'e�ectue en deux étapes pour un nettoyage plus rapide et plus simple sans nuire au 
temps de travail ou à la performance. 
• DentoTemp est idéal pour le scellement permanent des couronnes sur implants. Il assure 
un scellement facile et une haute rétention, tout en conservant la possibilité de déposer 
les restaurations si nécessaire. 
• La faible solubilité dans les �uides buccaux et la prise rapide se traduisent par un taux de 
rétention élevé. 
• Il présente une excellente stabilité en bouche et une très bonne résistance mécanique.
• Aucun goût et aucune odeur pour un meilleur confort du patient.
MODE D'EMPLOI :
Mélange du DentoTemp Manuel :
1) Mettre des doses équivalentes de base et de catalyseur sur le bloc de mélange.
2) Les mélanger minutieusement avec une spatule pendant 20 à 30 secondes.
Scellement des prothèses �xées provisoires :
Avant le scellement, véri�er l'ajustement, l'occlusion, les contacts proximaux et réaliser 
toutes les procédures de �nition. 1) Sécher et isoler les surfaces préparées. Un séchage 
absolu n'est pas nécessaire mais toute contamination salivaire doit être évitée. 2) 
S'assurer que l'intrados de la couronne temporaire est propre et sec. Appliquer le ciment 
mélangé directement dans la couronne temporaire. Temps de travail : 45 - 60 secondes. 3) 
Placer immédiatement la couronne temporaire, la tenir en place ou faire mordre 
doucement le patient sur un rouleau de coton jusqu'à la prise initiale (2 - 2,5 minutes). La 
prise initiale est caractérisée par une phase caoutchouteuse distincte durant laquelle les 
excédents de ciment peuvent être facilement enlevés en utilisant une sonde. 4) Prendre 
soin de passer une sonde par l'embrassure interproximale pour éliminer les excès de 
ciment dans ces zones. 5) Le temps de prise en bouche est d'environ 4-5 minutes, selon 
les conditions.
Scellement dé�nitif des couronnes dé�nitives sur implants :
Le procédé de scellement pour une couronne dé�nitive sur implant métallique ou 
métalo-céramique sur une butée implantaire est identique au scellement d'une couronne 
temporaire. Il n'est pas conseillé d'utiliser un agent de mordançage du titane sur les piliers 
avant le scellement. Si la dépose de la couronne est nécessaire, un coup doux avec un 
arrache-couronne devrait être su�sant.
PRÉCAUTIONS :
Quoique rares, certains individus peuvent être sensibles à ce produit. En cas de réaction 
allergique, cesser l'utilisation du produit et le retirer de la bouche du patient et référer 
celui-ci à un médecin. Embouts à usage unique.
COMPOSITION :
• Bis-GMA  
• HEMA
• TEGDMA
• Silice - Autres
STOCKAGE :
• Garder au froid.* (température inférieure à 24°C) 
* si la seringue est réfrigérée, elle doit atteindre la température ambiante avant d'être 
utilisée.
• Uniquement pour l'usage dentaire.

DentoTemp Temporary Cement
Temporary sealing cement with urethane-acrylic polymer base, free of eugenol. 
Specially formulated for sealing of prosthetic elements on implants.
INDICATIONS:
• Temporary sealing on natural, non-reconstituted teeth (composite, core).
FOR RECONSTITUTED TEETH, USE Provitemp.
• Temporary sealing for cosmetic elements such as veneers or onlays.
• Permanent sealing for crowns and bridges on implants with possibility of removing 
restorations.
PROPERTIES:
• DentoTemp is a temporary sealing cement free of eugenol, zinc oxide and essential oils, 
which allows ease of cleaning and prevents interference during the �nal and permanent 
adhesion of the prosthetic part. Polymerisation is carried out in two stages to allow faster, 
simpler cleaning, without interfering with work time or compromising performance. 
• DentoTemp is ideal for permanent sealing of crowns on implants. It provides an easy seal 
and a high level of retention, while keeping open the possibility of removing restorations, 
if necessary. 
• Low levels of solubility in mouth �uids, and rapid setting, mean a high rate of retention. 
• Excellent stability is provided in the mouth, with a very good mechanical resistance.
• No taste and no smell mean more comfort for the patient.
INSTRUCTIONS:
Mixing of DentoTemp manually:
1) Apply equivalent measures of base and catalyst to the mixing block.
2) Mix them thoroughly with a spatula for 20-30 seconds.
Sealing of the temporary �xed prostheses:
Before sealing, check the adjustment, occlusion and proximal contact points, and carry 
out all the �nishing procedures. 1) Dry and isolate the prepared surfaces. Absolute drying 
is not essential, but contamination with saliva must be avoided. 2) Ensure that the 
intrados of the temporary crown is clean and dry. Apply the cement mixture directly into 
the temporary crown. Working time: 45-60 seconds. 3) Put the temporary crown into 
position immediately, hold it in place or have the patient bite gently on a cotton roll until 
initial setting occurs (2-2½ minutes). Initial setting is characterised by a distinct rubbery 
phase during which the excess cement can be easily removed using a probe. 4) Take care 
to pass the probe through the inter-proximal embrasure to remove excess cement from 
these areas. 5) Setting time within the mouth is about 4-5 minutes, depending on 
conditions.
Permanent sealing of permanent crowns on implants:
The sealing procedure for a permanent crown on a metallic or metal-ceramic implant on 
an implant abutment is identical to the sealing of a temporary crown. It is not advisable to 
use a titanium etching agent on the pillars before sealing occurs. If the crown has to be 
removed, a gentle tap with a hard ring should be su�cient.
PRECAUTIONS:
Although this is rare, some patients may be sensitive to this product. If an allergic reaction 
occurs, stop using the product, remove it from the patient's mouth and refer the patient 
to a doctor. Single use tips.
COMPOSITION:
• Bis-GMA  
• HEMA
• TEGDMA
• Silicon - Other Substances
STORAGE:
• Keep cool.* (temperature below 24°C) 
* If the syringe is refrigerated, it must reach room temperature before being used.
• For dental use only.

DentoTemp Temporary Cement
Cemento provisional a base de poliuretano acrílico sin eugenol. Especialmente 
formulado para obturar elementos protésicos implantosoportados.
INDICACIONES:
• Cemento provisional para dientes naturales no reconstruidos (composite, falso muñón).
PARA PIEZAS RECONSTRUIDAS, UTILICE Provitemp.
• Cemento provisional para elementos estéticos, como las carillas o los onlays.
• Cemento de�nitivo para coronas y puentes implantosoportados con la posibilidad de 
retirar las restauraciones.
PROPIEDADES:
• DentoTemp es un cemento provisional sin eugenol, sin óxido de cinc y sin aceites 
esenciales, lo cual facilita la limpieza y evita las interferencias en el momento de pegar 
permanentemente la prótesis. La polimerización se lleva a cabo en dos etapas, con lo cual 
se consigue una limpieza más rápida y sencilla sin afectar al tiempo de trabajo ni al 
rendimiento. 
• DentoTemp es ideal para la cementación permanente de coronas implantosoportadas. 
Garantiza un cementado fácil y una elevada retención, a la vez que mantiene la 
posibilidad de retirar las restauraciones si es necesario. 
• La baja solubilidad en los �uidos orales y el fraguado rápido proporcionan un alto nivel 
de retención. 
• Ofrece una excelente estabilidad en boca y muy buena resistencia mecánica.
• Es insípido e inodoro, para proporcionar una mayor comodidad al paciente.
INSTRUCCIONES DE USO:
Mezcla del DentoTemp Manual:
1) Coloque en el bloque de mezcla la base y el catalizador en proporciones iguales.
2) Mézclelos bien con una espátula durante 20 o 30 segundos.
Cementado de prótesis �jas provisionales:
Antes de cementar, compruebe el ajuste, la oclusión y los puntos de contacto proximales, 
y realice todos los procedimientos de acabado. 1) Seque y aísle las super�cies preparadas. 
No es necesario que estén secas del todo, pero debe evitarse cualquier contacto con la 
saliva. 2) Asegúrese de que el intradós de la corona provisional esté limpio y seco. Aplique 
el cemento mezclado directamente en la corona provisional. Tiempo de trabajo: 45 - 60 
segundos. 3) Coloque inmediatamente la corona provisional, manténgala en su lugar o 
indique al paciente que muerda suavemente un rollo de algodón hasta que se produzca 
el fraguado inicial (entre 2 minutos y 2 minutos y medio). El fraguado inicial se caracteriza 
por una fase gomosa característica durante la cual el exceso de cemento puede eliminarse 
fácilmente por medio de una sonda. 4) Asegúrese de pasar una sonda por el espacio 
interdental para eliminar el exceso de cemento en estas zonas. 5) El tiempo de fraguado 
en la boca es de unos 4-5 minutos, dependiendo de las condiciones.
Cementado de�nitivo de coronas de�nitivas implantosoportadas:
El proceso de cementación para una corona de�nitiva implantosoportada metálica o 
metalocerámica sobre pilar es idéntico a la cementación de una corona provisional. No es 
recomendable utilizar un agente de grabado sobre pilares de titanio antes de la cementa-
ción. Si fuera necesario retirar la corona, un golpe suave con un arrancacoronas sería 
su�ciente.
PRECAUCIONES:
Aunque es poco frecuente, algunas personas pueden experimentar sensibilidad a este 
producto. En caso de reacción alérgica, suspenda el uso del producto, retírelo de la boca 
del paciente y remita al paciente a un médico. Puntas de uso único.
COMPOSICIÓN:
• Bis-GMA  
• HEMA
• TEGDMA
• Sílice - Otros
ALMACENAMIENTO:
• Conservar en frío.* (temperatura inferior a 24 °C) 
* Si la jeringa está refrigerada, debe esperar hasta que esté a temperatura ambiente antes 
de usarla.
• Solo para uso dental.
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DentoTemp Temporary Cement
Temporärt förseglingscement med uretan-akrylpolymerbas, fritt från eugenol. Speciellt 
framtaget för försegling av protesdelar på implantat.
INDIKATIONER:
• Temporär försegling på naturliga, ej rekonstruerade tänder (komposit, pelare).
ANVÄND Provitemp FÖR REKONSTRUERADE TÄNDER.
• Temporär försegling för kosmetiska element som fasader eller onlays.
• Permanent försegling för kronor och broar på implantat med möjlighet att ta bort 
restaurationer.
EGENSKAPER:
• DentoTemp är ett temporärt förseglingscement som är fritt från eugenol, zinkoxid och 
eteriska oljor, vilket gör rengöringen enkel och förhindrar störningar under den slutliga 
och permanenta vidhäftningen av protesdelen. Polymeriseringen utförs i två steg för att 
möjliggöra snabbare och enklare rengöring utan att påverka arbetstiden eller äventyra 
prestandan. 
• DentoTemp är perfekt för permanent försegling av kronor på implantat. Det ger en enkel 
försegling och en hög retentionsnivå samtidigt som det ger möjlighet att vid behov ta 
bort restaurationer. 
• Låg löslighet i munnens vätskor och snabb härdning innebär en hög retentionsgrad. 
• Ger utmärkt stabilitet i munnen med mycket god mekanisk hållfasthet.
• Avsaknad av smak och lukt innebär mer välbe�nnande för patienten.
ANVISNINGAR:
Manuell blandning av DentoTemp
1) Applicera likvärdiga mängder av bas och katalysator på blandningsblocket.
2) Blanda dem noga med en spatel i 20–30 sekunder.
Försegling av de temporära, fasta proteserna
Kontrollera justering, ocklusion och de proximala kontaktpunkterna före försegling och 
genomför alla avslutande procedurer. 1) Torka och isolera de preparerade ytorna. Absolut 
torkning är inte nödvändigt men kontamination med saliv måste undvikas. 2) Säkerställ 
att den temporära kronans välvda undersida är ren och torr. Applicera cementblandnin-
gen direkt i den temporära kronan. Arbetstid: 45–60 sekunder. 3) Sätt omedelbart den 
temporära kronan på plats och håll den på plats eller låt patienten försiktigt bita på en 
bomullsrulle tills den första härdningen sker (2–2½ minuter). Den första härdningen 
kännetecknas av en distinkt seg fas under vilken överskottscement enkelt kan tas bort 
med en sond. 4) Var noga med att föra sonden genom den interproximala fördjupningen 
för att avlägsna överskottscement från de här ytorna. 5) Härdningstiden i munnen är cirka 
4–5 minuter, beroende på förhållandena.
Permanent försegling av permanenta kronor på implantat
Förseglingsproceduren för en permanent krona på ett metallimplantat eller metallkera-
miskt implantat på en implantatförankring är identisk med förseglingen av en temporär 
krona. Det är inte tillrådligt att använda ett titanetsmedel på pelarna innan förseglingen 
sker. Om kronan måste tas bort bör en lätt knackning med en hård ring vara tillräckligt.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
Även om det är sällsynt kan vissa patienter vara känsliga mot den här produkten. Om en 
allergisk reaktion uppstår ska produkten sluta användas och tas bort från patientens mun, 
och patienten ska hänvisas till en läkare. Engångstips.
SAMMANSÄTTNING:
• Bis-GMA
• HEMA
• TEGDMA
• Silikon - andra ämnen.
FÖRVARING:
• Förvaras svalt* (temperaturer under 24 °C). 
* Om sprutan är kyld måste den uppnå rumstemperatur innan den används.
• Endast för dentalt bruk.

DentoTemp Temporary Cement
Cement tymczasowy na bazie polimeru uretanowo-akrylowego, nie zawierający eugenolu. 
Opracowany specjalnie do cementowania prac protetycznych na implantach.

ZASTOSOWANIE:
• Tymczasowe cementowanie prac protetycznych na zębach naturalnych (nieodbudowywanych 
kompozytem czy wkładami).
DO ZEBÓW ODBUDOWYWANYCH UŻYWAC cementu Provitemp.
• Tymczasowe cementowanie prac estetycznych, takich jak licówki lub nakłady.
• Ostateczne cementowanie koron i mostów na implantach z możliwością zdejmowania uzupełnień.
WŁAŚCIWOŚCI:
• DentoTemp to tymczasowy cement bez eugenolu, tlenku cynku i olejków eterycznych, 
charakteryzujący się łatwym usuwaniem nadmiarów oraz niepodnoszeniem prac protetycznych po ich 
ostatecznym i trwałym osadzaniu (zacementowaniu). Polimeryzacja odbywa się dwuetapowo, co 
ułatwia szybsze i łatwiejsze usuwanie nadmiaru bez negatywnego wpływu na czas pracy lub jej wynik. 
• DentoTemp jest idealny do ostatecznego cementowania koron na implantach. Zapewnia łatwe 
cementowanie i wysoką retencję, a jednocześnie możliwość, w razie potrzeby, zdjęcia prac 
protetycznych.
• Niska rozpuszczalność w płynach ustrojowych i szybkie wiązanie skutkują wysokim wskaźnikiem 
retencji. 
• Cement odznacza się doskonałą stabilnością w jamie ustnej i bardzo dobrą odpornością 
mechaniczną.
• Materiał nie posiada smaku ani zapachu, co zapewnia lepszy komfort pacjentom.
SPOSÓB UŻYCIA:
Mieszanie ręczne DentoTemp:
1) Nałożyć jednakowe ilości bazy i katalizatora na bloczek do mieszania.
2) Dokładnie mieszać szpatułką przez 20 do 30 sekund.
Cementowanie tymczasowych prac protetycznych:
Przed zacementowaniem należy sprawdzić dopasowanie pracy, kontakty okluzyjne, punkty styczne i 
wykonać wszystkie prace wykończeniowe. 1) Wysuszyć i zaizolować przygotowane powierzchnie. 
Bezwzględne osuszenie nie jest konieczne, ale należy unikać zanieczyszczenia pola zabiegowego śliną. 
2) Upewnić się, że wewnętrzna strona pracy tymczasowej jest czysta i sucha. Wymieszany cement 
nanieść bezpośrednio na pracę tymczasową. Czas pracy: 45 - 60 sekund. 3) Następnie osadzić pracę 
tymczasową, przytrzymać ją na miejscu lub poprosić pacjenta, by delikatnie zagryzł nią wałeczek z 
ligniny aż rozpocznie się początkowe wiązanie cementu (2 - 2,5 minuty). Wiązanie początkowe 
charakteryzuje się odrębną fazą elastyczną, podczas której nadmiar cementu można łatwo usunąć za 
pomocą zgłębnika. 4) Przeprowadzić zgłębnik przez przestrzeń interproksymalną, aby usunąć nadmiar 
cementu w tych obszarach. 5) Czas wiązania w jamie ustnej wynosi około 4-5 minut, w zależności od 
warunków.
Ostateczne cementowanie korony docelowej na implantach:
Proces cementowania korony docelowej na łączniku na implancie metalowym lub 
metalowo-ceramicznym jest identyczny z cementowaniem korony tymczasowej. Nie zaleca się 
stosowania primerów do tytanu na �larach przed cementowaniem. Jeżeli konieczne jest usunięcie 
korony, wystarczy lekkie uderzenie zbijakiem do koron.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Chociaż zdarza się to rzadko, niektóre osoby mogą odznaczać się wrażliwością na ten produkt. W 
przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie produktu i usunąć go z jamy 
ustnej pacjenta, a pacjenta skierować do lekarza. Jednorazowe końcówki.
SKŁAD:
• Bis-GMA  
• HEMA
• TEGDMA
• Krzemionka - inne
PRZECHOWYWANIE:
• Przechowywać w niskiej temperaturze* (temperatura poniżej 24°C) 
* jeśli strzykawka jest schłodzona, musi przed użyciem osiągnąć temperaturę pokojową.
• Tylko do użytku w stomatologii.

DentoTemp Temporary Cement
Временный цемент для фиксации создан на основе из акрилоуретанового полимера, не 
содержащий эвгенол. Специально разработан для фиксации элементов реставрации зубов на 
имплантах.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• Временная фиксация на естественных невосстановленных зубах (композитные материалы, 
штифты).
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕННЫХ ЗУБОВ ИСПОЛЬЗУЙТЕ Provitemp.
• Временная фиксация косметических элементов, таких как виниры или накладки.
• Цементация постоянных коронок с фиксацией на имплантах с возможностью извлечения 
реставраций.
СВОЙСТВА:
• DentoTemp – временный фиксирующий цемент, не содержащий эвгенол, оксид цинка и 
эфирные масла, что обеспечивает легкую чистку и не препятствует конечной и постоянной 
цементации элемента реставрации. Полимеризация выполняется в два этапа, что позволяет 
быстро и легко произвести чистку, не затрагивая при этом рабочее время и не создавая 
проблем. 
• DentoTemp идеально подходит для постоянной фиксации коронок на имплантах. Он 
обеспечивает простую фиксацию и высокий уровень ретенции, при этом сохраняя 
возможность извлечения реставрации в случае необходимости. 
• Низкая растворимость в ротовых жидкостях и быстрое отверждение гарантируют высокий 
уровень ретенции. 
• Обеспечивается превосходная стабильность в полости рта и очень хорошее механическое 
сопротивление.
• Отсутствие вкуса и запаха гарантируют больший комфорт для пациента.
ИНСТРУКЦИИ:
Смешивание DentoTemp вручную:
1) Нанесите в равной пропорции базовый композит и катализатор на подушечку для 
смешивания.
2) Тщательно смешивайте их с помощью лопатки в течение 20-30 секунд.
Фиксация временных элементов реставрации:
Перед фиксацией проверьте посадку, прикус и точки проксимальных контактов и завершите 
все необходимые окончательные процедуры подготовки. 1) Просушите и изолируйте от влаги 
обработанные поверхности. Абсолютная сухость не является необходимым условием, но 
следует избегать загрязнения слюной. 2) Убедитесь в том, что внутренняя часть временной 
коронки чистая и сухая. Приготовленную цементную смесь нанесите внутрь временной 
коронки.  Время работы: 45-60 секунд. 3) Сразу установите временную коронку на место, 
удерживая ее на месте или требуя от пациента прикусить ватный валик, пока не произойдет 
начальное отверждение (2-2½ минут). Начальное отверждение характеризируется 
сохранением явной эластичности, что позволяет легко удалить излишки цемента зондом. 4) 
Осторожно проведите зонд через межзубной промежуток, чтобы убрать излишки цемента из 
данных участков. 5) Время отверждения в полости рта составляет 4-5 минут в зависимость от 
условий.
Постоянная фиксация постоянных коронок на имплантах:
Процедура фиксации для постоянных коронок на металлических или металлокерамических 
имплантах на абатментах идентична процедуре фиксации временной коронки. Не 
рекомендуется использование реактива для травления титана с втулкой до завершения 
фиксации. Если коронку необходимо извлечь, достаточно легкого постукивания жестким 
кольцом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
В редких случаях пациенты могут быть чувствительными к данному продукту. В случае 
проявления аллергической реакции прекратите использование данного продукта, извлеките 
его из полости рта пациента и направьте пациента к врачу. одноразовые насадки
СОСТАВ:
• Bis-GMA (бисфенол А глицидил метакрилат)  
• HEMA (гидроксиэтилметакрилат)
• TEGDMA (триэтиленгликоль диметакрилат)
• Силикон – прочие вещества
ХРАНЕНИЕ:
• Хранить в охлажденном состоянии*. (при температуре ниже 24°C) 
* Если шприц охлажден, его необходимо довести до комнатной температуры перед 
использованием.
• Только для стоматологического применения.
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DentoTemp Temporary Cement
Temporärt förseglingscement med uretan-akrylpolymerbas, fritt från eugenol. Speciellt 
framtaget för försegling av protesdelar på implantat.
INDIKATIONER:
• Temporär försegling på naturliga, ej rekonstruerade tänder (komposit, pelare).
ANVÄND Provitemp FÖR REKONSTRUERADE TÄNDER.
• Temporär försegling för kosmetiska element som fasader eller onlays.
• Permanent försegling för kronor och broar på implantat med möjlighet att ta bort 
restaurationer.
EGENSKAPER:
• DentoTemp är ett temporärt förseglingscement som är fritt från eugenol, zinkoxid och 
eteriska oljor, vilket gör rengöringen enkel och förhindrar störningar under den slutliga 
och permanenta vidhäftningen av protesdelen. Polymeriseringen utförs i två steg för att 
möjliggöra snabbare och enklare rengöring utan att påverka arbetstiden eller äventyra 
prestandan. 
• DentoTemp är perfekt för permanent försegling av kronor på implantat. Det ger en enkel 
försegling och en hög retentionsnivå samtidigt som det ger möjlighet att vid behov ta 
bort restaurationer. 
• Låg löslighet i munnens vätskor och snabb härdning innebär en hög retentionsgrad. 
• Ger utmärkt stabilitet i munnen med mycket god mekanisk hållfasthet.
• Avsaknad av smak och lukt innebär mer välbe�nnande för patienten.
ANVISNINGAR:
Manuell blandning av DentoTemp
1) Applicera likvärdiga mängder av bas och katalysator på blandningsblocket.
2) Blanda dem noga med en spatel i 20–30 sekunder.
Försegling av de temporära, fasta proteserna
Kontrollera justering, ocklusion och de proximala kontaktpunkterna före försegling och 
genomför alla avslutande procedurer. 1) Torka och isolera de preparerade ytorna. Absolut 
torkning är inte nödvändigt men kontamination med saliv måste undvikas. 2) Säkerställ 
att den temporära kronans välvda undersida är ren och torr. Applicera cementblandnin-
gen direkt i den temporära kronan. Arbetstid: 45–60 sekunder. 3) Sätt omedelbart den 
temporära kronan på plats och håll den på plats eller låt patienten försiktigt bita på en 
bomullsrulle tills den första härdningen sker (2–2½ minuter). Den första härdningen 
kännetecknas av en distinkt seg fas under vilken överskottscement enkelt kan tas bort 
med en sond. 4) Var noga med att föra sonden genom den interproximala fördjupningen 
för att avlägsna överskottscement från de här ytorna. 5) Härdningstiden i munnen är cirka 
4–5 minuter, beroende på förhållandena.
Permanent försegling av permanenta kronor på implantat
Förseglingsproceduren för en permanent krona på ett metallimplantat eller metallkera-
miskt implantat på en implantatförankring är identisk med förseglingen av en temporär 
krona. Det är inte tillrådligt att använda ett titanetsmedel på pelarna innan förseglingen 
sker. Om kronan måste tas bort bör en lätt knackning med en hård ring vara tillräckligt.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
Även om det är sällsynt kan vissa patienter vara känsliga mot den här produkten. Om en 
allergisk reaktion uppstår ska produkten sluta användas och tas bort från patientens mun, 
och patienten ska hänvisas till en läkare. Engångstips.
SAMMANSÄTTNING:
• Bis-GMA
• HEMA
• TEGDMA
• Silikon - andra ämnen.
FÖRVARING:
• Förvaras svalt* (temperaturer under 24 °C). 
* Om sprutan är kyld måste den uppnå rumstemperatur innan den används.
• Endast för dentalt bruk.

DentoTemp Temporary Cement
Cement tymczasowy na bazie polimeru uretanowo-akrylowego, nie zawierający eugenolu. 
Opracowany specjalnie do cementowania prac protetycznych na implantach.

ZASTOSOWANIE:
• Tymczasowe cementowanie prac protetycznych na zębach naturalnych (nieodbudowywanych 
kompozytem czy wkładami).
DO ZEBÓW ODBUDOWYWANYCH UŻYWAC cementu Provitemp.
• Tymczasowe cementowanie prac estetycznych, takich jak licówki lub nakłady.
• Ostateczne cementowanie koron i mostów na implantach z możliwością zdejmowania uzupełnień.
WŁAŚCIWOŚCI:
• DentoTemp to tymczasowy cement bez eugenolu, tlenku cynku i olejków eterycznych, 
charakteryzujący się łatwym usuwaniem nadmiarów oraz niepodnoszeniem prac protetycznych po ich 
ostatecznym i trwałym osadzaniu (zacementowaniu). Polimeryzacja odbywa się dwuetapowo, co 
ułatwia szybsze i łatwiejsze usuwanie nadmiaru bez negatywnego wpływu na czas pracy lub jej wynik. 
• DentoTemp jest idealny do ostatecznego cementowania koron na implantach. Zapewnia łatwe 
cementowanie i wysoką retencję, a jednocześnie możliwość, w razie potrzeby, zdjęcia prac 
protetycznych.
• Niska rozpuszczalność w płynach ustrojowych i szybkie wiązanie skutkują wysokim wskaźnikiem 
retencji. 
• Cement odznacza się doskonałą stabilnością w jamie ustnej i bardzo dobrą odpornością 
mechaniczną.
• Materiał nie posiada smaku ani zapachu, co zapewnia lepszy komfort pacjentom.
SPOSÓB UŻYCIA:
Mieszanie ręczne DentoTemp:
1) Nałożyć jednakowe ilości bazy i katalizatora na bloczek do mieszania.
2) Dokładnie mieszać szpatułką przez 20 do 30 sekund.
Cementowanie tymczasowych prac protetycznych:
Przed zacementowaniem należy sprawdzić dopasowanie pracy, kontakty okluzyjne, punkty styczne i 
wykonać wszystkie prace wykończeniowe. 1) Wysuszyć i zaizolować przygotowane powierzchnie. 
Bezwzględne osuszenie nie jest konieczne, ale należy unikać zanieczyszczenia pola zabiegowego śliną. 
2) Upewnić się, że wewnętrzna strona pracy tymczasowej jest czysta i sucha. Wymieszany cement 
nanieść bezpośrednio na pracę tymczasową. Czas pracy: 45 - 60 sekund. 3) Następnie osadzić pracę 
tymczasową, przytrzymać ją na miejscu lub poprosić pacjenta, by delikatnie zagryzł nią wałeczek z 
ligniny aż rozpocznie się początkowe wiązanie cementu (2 - 2,5 minuty). Wiązanie początkowe 
charakteryzuje się odrębną fazą elastyczną, podczas której nadmiar cementu można łatwo usunąć za 
pomocą zgłębnika. 4) Przeprowadzić zgłębnik przez przestrzeń interproksymalną, aby usunąć nadmiar 
cementu w tych obszarach. 5) Czas wiązania w jamie ustnej wynosi około 4-5 minut, w zależności od 
warunków.
Ostateczne cementowanie korony docelowej na implantach:
Proces cementowania korony docelowej na łączniku na implancie metalowym lub 
metalowo-ceramicznym jest identyczny z cementowaniem korony tymczasowej. Nie zaleca się 
stosowania primerów do tytanu na �larach przed cementowaniem. Jeżeli konieczne jest usunięcie 
korony, wystarczy lekkie uderzenie zbijakiem do koron.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Chociaż zdarza się to rzadko, niektóre osoby mogą odznaczać się wrażliwością na ten produkt. W 
przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie produktu i usunąć go z jamy 
ustnej pacjenta, a pacjenta skierować do lekarza. Jednorazowe końcówki.
SKŁAD:
• Bis-GMA  
• HEMA
• TEGDMA
• Krzemionka - inne
PRZECHOWYWANIE:
• Przechowywać w niskiej temperaturze* (temperatura poniżej 24°C) 
* jeśli strzykawka jest schłodzona, musi przed użyciem osiągnąć temperaturę pokojową.
• Tylko do użytku w stomatologii.

DentoTemp Temporary Cement
Временный цемент для фиксации создан на основе из акрилоуретанового полимера, не 
содержащий эвгенол. Специально разработан для фиксации элементов реставрации зубов на 
имплантах.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• Временная фиксация на естественных невосстановленных зубах (композитные материалы, 
штифты).
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕННЫХ ЗУБОВ ИСПОЛЬЗУЙТЕ Provitemp.
• Временная фиксация косметических элементов, таких как виниры или накладки.
• Цементация постоянных коронок с фиксацией на имплантах с возможностью извлечения 
реставраций.
СВОЙСТВА:
• DentoTemp – временный фиксирующий цемент, не содержащий эвгенол, оксид цинка и 
эфирные масла, что обеспечивает легкую чистку и не препятствует конечной и постоянной 
цементации элемента реставрации. Полимеризация выполняется в два этапа, что позволяет 
быстро и легко произвести чистку, не затрагивая при этом рабочее время и не создавая 
проблем. 
• DentoTemp идеально подходит для постоянной фиксации коронок на имплантах. Он 
обеспечивает простую фиксацию и высокий уровень ретенции, при этом сохраняя 
возможность извлечения реставрации в случае необходимости. 
• Низкая растворимость в ротовых жидкостях и быстрое отверждение гарантируют высокий 
уровень ретенции. 
• Обеспечивается превосходная стабильность в полости рта и очень хорошее механическое 
сопротивление.
• Отсутствие вкуса и запаха гарантируют больший комфорт для пациента.
ИНСТРУКЦИИ:
Смешивание DentoTemp вручную:
1) Нанесите в равной пропорции базовый композит и катализатор на подушечку для 
смешивания.
2) Тщательно смешивайте их с помощью лопатки в течение 20-30 секунд.
Фиксация временных элементов реставрации:
Перед фиксацией проверьте посадку, прикус и точки проксимальных контактов и завершите 
все необходимые окончательные процедуры подготовки. 1) Просушите и изолируйте от влаги 
обработанные поверхности. Абсолютная сухость не является необходимым условием, но 
следует избегать загрязнения слюной. 2) Убедитесь в том, что внутренняя часть временной 
коронки чистая и сухая. Приготовленную цементную смесь нанесите внутрь временной 
коронки.  Время работы: 45-60 секунд. 3) Сразу установите временную коронку на место, 
удерживая ее на месте или требуя от пациента прикусить ватный валик, пока не произойдет 
начальное отверждение (2-2½ минут). Начальное отверждение характеризируется 
сохранением явной эластичности, что позволяет легко удалить излишки цемента зондом. 4) 
Осторожно проведите зонд через межзубной промежуток, чтобы убрать излишки цемента из 
данных участков. 5) Время отверждения в полости рта составляет 4-5 минут в зависимость от 
условий.
Постоянная фиксация постоянных коронок на имплантах:
Процедура фиксации для постоянных коронок на металлических или металлокерамических 
имплантах на абатментах идентична процедуре фиксации временной коронки. Не 
рекомендуется использование реактива для травления титана с втулкой до завершения 
фиксации. Если коронку необходимо извлечь, достаточно легкого постукивания жестким 
кольцом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
В редких случаях пациенты могут быть чувствительными к данному продукту. В случае 
проявления аллергической реакции прекратите использование данного продукта, извлеките 
его из полости рта пациента и направьте пациента к врачу. одноразовые насадки
СОСТАВ:
• Bis-GMA (бисфенол А глицидил метакрилат)  
• HEMA (гидроксиэтилметакрилат)
• TEGDMA (триэтиленгликоль диметакрилат)
• Силикон – прочие вещества
ХРАНЕНИЕ:
• Хранить в охлажденном состоянии*. (при температуре ниже 24°C) 
* Если шприц охлажден, его необходимо довести до комнатной температуры перед 
использованием.
• Только для стоматологического применения.
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